
In
di

ce
 d

'a
ff

ai
bl

is
se

m
en

t 
ac

o
us

ti
qu

e,
 R

, d
B

Fréquence,  f,  Hz
31

10

20

30

40

50

60

70

63 125 250 500 1000 2000 4000

Fréquence, R  Tiers d’octave
f, Hz dB

50

63

80

100 19,5

125 19,1

160 21,4

200 18,9

250 19,4

315 20,5

400 21,4

500 23,4

630 25,9

800 27,7

1000 29,1

1250 31,2

1600 34,0

2000 36,1

2500 37,9

3150 38,6

4000 40,3

5000 39,1

Rapport acoustique sur demande. / Prüfzeugnisse auf Anfrage. / Akoestisch verslag op aanvraag. / Acoustic test results on demand.
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100 0,13
125 0,20
160 0,38
200 0,40
250 0,35
315 0,34
400 0,32
500 0,38
630 0,43
800 0,52
1000 0,62
1250 0,70
1600 0,85
2000 0,91
2500 0,95
3150 0,96
4000 0,92
5000 0,88
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1   Cadre coloris standard : anthracite, anodisé argent ou RAL sur demande.

Standaard kleur voor kader antraciet gelakt, zilver geanodiseerd of tegen meerprijs 

gelakt in een RAL-kleur.

Pfosten Standardfarben lackiert :  Anthrazit, natur anodisiert oder RAL-Farben auf 

Anfrage.

Standard aluminium frame in charcoal grey or silver. RAL colour on demand.

2   Medium 3mm. / MDF 3mm.  
Medium 3mm. / MDF 3mm thick.

3   Mousse M1. / Mousse M1.  
Schanm M1. / Melamine foam M1.

4   Tissu: Cat. 1, Cat. 2, Cat. 3.
Stof: Cat. 1, Cat. 2, Cat. 3.
Stoff: Kat. 1, Kat. 2, Kat. 3.
Fabric: Cat. 1, Cat. 2, Cat. 3.

STRUCTURE PORTEUSE Assemblage par vissage - Indéformable et organisable

ZELFDRAGEND KADER Geschroefd - Onvervormbaar en organiseerbaar

TRAGENDER RAHMEN Verschraubt - Unverformbar - Organisierbar

SCREEN STRUCTURE  Assembled with screws - Non deforming structure - Paper management

Ref. 
AK

ABSORPTION/ABSORPTIE/ABSORPTION/ABSORPTION

ISOLATION/ISOLATIE/ISOLATION/INSULATION

Coupe d'une cloison tissu
Doorsnede van een textielwand

Schnitt durch eine Stoffwand
Cross-section of a textile partition

Onde transmise
Doorgelaten golf
Übertragene Welle
Transmitted wave

Ame centrale
Centrale kern
Zentraler Kern
Central core

Mousse absorbante
Absorberende mousse

Absorbierender Schaumstoff
Absorbing foam

Onde incidente
Invallende golf

Ausgehende Welle
Incidental wave

Onde réfléchie
Weerkaatste golf

Reflektierte Welle
Reflected wave

Onde absorbée
Geabsorbeerde golf
Absorbiente Welle

Absorbed wave

100%

15%

85%

<0,01%

ABSORPTION & ISOLATION
ABSORPTIE & ISOLATIE
ABSORPTION & ISOLATION
ABSORPTION & INSULATION

AKEvaluation de l’indice d’absorption selon la norme NBN EN ISO 11654

Akoestische absorptiegraad volgens de norm NBN EN ISO 11654

Akustische Werte nach Norm NBN EN ISO 11654

Acoustic absorption results following NBN EN ISO 11654
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Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl

www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net


